
Qu’est-ce que la lavabilité de la peinture ?

La lavabilité d’une peinture est testée en laboratoire selon la norme ISO 11998. 
Durant le test, la peinture est appliquée en une couche humide spécifique 
(300 microns). L’échantillon est pesé après 28 jours de séchage.

La lavabilité est évaluée en frottant sur la couche de peinture sèche avec 
une éponge imprégnée d’un détergent. Après 200 cycles de frottement, 
l’échantillon est à nouveau pesé et la perte en poids (= perte d’épaisseur de la 
couche) exprime la lavabilité.

En fonction de la perte d’épaisseur de la couche, une classe de lavabilité selon 
la norme EN 13300 est déterminée pour chaque peinture :

•	 	Classe 1 signifie : < 5 μm de perte d’épaisseur après le test 

•	 	Classe 2 signifie : > 5 μm et < 20 μm de perte d’épaisseur après le test 

•	 	Classe 3 signifie : > 20 μm et > 70 μm de perte d’épaisseur après le test 

Une peinture de classe 1 se lavera mieux qu’une peinture de classe 3.
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