
Wall Indoor

Wat is afwasbaarheid van verf?

De afwasbaarheid van verf wordt getest in een labo-omgeving volgens de 
norm ISO 11998. In de test wordt de verf met een specifieke natte laagdikte 
(300 micron) aangebracht. Het staal wordt na 28 dagen drogen gewogen.

De afwasbaarheid wordt geëvalueerd door een sponsje gedrenkt in detergent 
te wrijven op de droge verflaag. Na 200 wrijfcycli wordt het staal opnieuw 
gewogen en het verlies aan gewicht (= laagdikteverlies) is de maatstaf voor de 
afwasbaarheid. 

Naargelang het laagdikteverlies wordt de verf in een afwasbaarheidsklasse 
ingedeeld volgens norm EN 13300 : 

•	 Klasse 1 betekent : < 5 μm laagdikteverlies na de test

•	 Klasse 2 betekent : > 5 μm en < 20 μm laagdikteverlies na de test

•	 Klasse 3 betekent : > 20 μm en > 70 μm laagdikteverlies na de test

Verf van klasse 1 is beter afwasbaar dan een klasse 3 geklasseerde verf.


